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АННОТАЦИЯ: 

  

Методом молекулярной динамики проведено исследование влияния примесных атомов углерода и кислорода на скорость 
миграции границ наклона с осью разориентации <110> в у-железе, имеющем ГЦК кристаллическую решетку. Получены зависимости 
энергии рассматриваемых границ и скорости их миграции при температуре 1600 К от угла разориентации. Скорость миграции границ 
наклона <110> при тех же условиях оказалась на порядок ниже скорости миграции границ <111> и <100>, что, в первую очередь, 
обусловлено сравнительно низкой энергией границ <110>. Кроме того, малоугловые границы наклона <110> являются уникальными 
по сравнению с другими границами наклона: зернограничные дислокации в них представляют собой обычные полные краевые 
дислокации с ровными ядрами, не содержащими периодически расположенных на них изломов, как в границах <111> и <100>. 
Введение примесных атомов углерода и кислорода приводит к значительному снижению скорости миграции границ зерен. Для 
примесных атомов углерода и кислорода рассчитаны энергии связи с зернограничными дислокациями в аустените... 
▼Показать полностью 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

  

  Входит в РИНЦ®: да   Цитирований в РИНЦ®: 0 

  Входит в ядро РИНЦ®: да   Цитирований из ядра РИНЦ®: 0 

  Входит в Scopus®: нет   Цитирований в Scopus®: - 

  Входит в Web of Science®:    Цитирований в Web of Science®:  

  Норм. цитируемость по журналу:    Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,691 

  Норм. цитируемость по направлению:    Дециль в рейтинге по направлению:  

  Тематическое направление: Other social sciences 

  Рубрика ГРНТИ:  Общественные науки в целом 
 

АЛЬТМЕТРИКИ: 

  

  Просмотров: 0 (0)   Загрузок: 0 (0)   Включено в подборки: 0 

  Всего оценок: 0   Средняя оценка:    Всего отзывов: 0 

  Ваша оценка данной публикации:  

* * * * * 

  Ваш отзыв:  
 

 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

  

INFLUENCE OF CARBON AND OXYGEN IMPURITIES ON THE MIGRATION RATE OF <110> TILT BOUNDARIES IN AUSTENITE 
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3 Altai State University 

  

The effect of impurity carbon and oxygen atoms on the migration rate of the tilt boundaries with the misorientation axis <110> in y-Fe 
with fcc crystal lattice was studied by the method of molecular dynamics. Dependences of energy of the considered boundaries and rate of their 
migration at a temperature of 1600 K on the misorientation angle were obtained. The migration rate of <110> tilt boundaries under the same 
conditions turned out an order of magnitude lower than the migration rate of <111> and <100> boundaries, which is primarily due to the 
relatively low energy of <110> boundaries. In addition, the low-angle <110> tilt boundaries are unique compared to other tilt boundaries - 
grain-boundary dislocations in them are ordinary perfect edge dislocations with even cores that do not contain jogs periodically located on them 
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as in <111> and <100> boundaries. The introduction of impurity carbon and oxygen atoms led to a significant decrease in migration rate of 
the grain boundaries... 
▼Показать полностью 
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